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Resumo:

No presente trabalho abordaremos o tema biodegradacéo acelerada por meio de bactérias,
gue tem como objetivo geral buscar alternativas sustentaveis para a decomposi¢cdo dos
polimeros, priorizando a utilizacdo de recursos naturais, que nao agridem o meio ambiente
direta ou indiretamente. Tivemos como primeiro impulso a pergunta “Como podemos
acelerar o processo de decomposicdo dos polimeros?”.0Onde ele utilizou-se de bactérias
decompositoras presentes no esterco bovino e no solo, além de recorrer a materiais simples.
Em nosso projeto usamos esterco bovino, terra vegetal, acicar mascavo, hiumus de
minhoca, solucao de microorganismos e sacolas plasticas (comuns provindas do petréleo e
biodegradaveis provindas da cana-de-acucar e/ou amido de milho). Posteriormente, esta
mistura foi colocada em vidros-relégios e deixada 24 horas em repouso. Apds 0 repouso,
foram inseridos os polietilenos picotados, nas células T1.1, T1.2, T2.1 e T2.2 foram
colocadas sacolas biodegradaveis. Ja nas células T1.3, T1.4, T1.5, T2.3, T2.4 e T2.5 foram
colocadas sacolas comuns. Nos materiais isolados da T1 foram colocadas sacolas comuns
enguanto na T2, sacolas biodegradaveis. ApGs a insercdo, as testemunhas foram avaliadas
de com os seguintes resultados preliminares, que nos testes realizados até o momento
foram de sobre maneira significativa a decomposicdo dos polimeros testados nas
concentracoes indicadas na metodologia, na qual salienta-se que esta pesquisa necessita
de um detalhamento mais rigoroso, para a obtencdo mais detalhada dos dados, nas
pesquisas envolvidas na area ambiental na sua grande maioria das vezes, os resultados
nao sobrepdem o envolvimento dos atores participantes do processo. Como segunda parte
da aplicacdo, foi realizada experimentacdo em campo, mais precisamente em aterro
sanitario analisando-se a efetividade da degradacdo em larga escala.



